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  ترميمیبخش                       
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 اجرائى آموزشى و سمت

  
 تا کنون ٩٠-٨٩سال تحصيلی  از تبريز زشكىپدانشكده دندان بخش ترميمی عضو ھيات علمی 
 تاکنون ٩٨ن ماه استاد راھنمای دانشجويان دکترای حرفه ای دندانپزشکی از بھم 
  ٩٣.٢.٣٠لغايت  ٩١.٢.٣٠مسوول تخصصی بخش ترميمی دانشکده دندانپزشکی تبريز از تاريخ  
 ٩٨-٩٧تبريز از سال تحصيلی  دانشکده دندانپزشکی دفتر توسعه آموزش عضويت در  
  تا کنونتا  ٩٠ ازتبريز  دانشکده دندانپزشکی پايان نامهعضويت در شورای 
 تا کنون  ٩٨/۵/٠٢ی از سرپرست تخصصی بخش ترميم  

  
  ىتحصيلمدارك 

  
  اه علوم گزشكى دانشپدانشكده دنداناز  ١٣٨٩در سال  تخصص دندانپزشکی ترميمیاخذ مدرک

   .زشكى تبريزپ
 اه گزشكى دانشپدانشكده دندان از ١٣٨۵در سال  زشكىپدندان اخذ مدرک دکترای حرفه ای در رشته

 .زشكى تبريزپعلوم 
 از دبيرستان فرزانگان تبريز ١٣٧٩بی در سال اخذ مدرک ديپلم علوم تجر.  

  
  

   آموزشى ھاىفعاليت
  

  دانشجويان دندانپزشکی دوره عمومی و تخصصیدروس نظری و عملی آموزش  
  به عنوان سخنران اومدمشرکت در برنامه ھای آموزش  

  
  زمينه ھاى مورد علاقه تحقيقاتى

 
  ترميم دندانھای درمان ريشه شده 
 مواد دندانی 
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  عضويت در انجمن ھاى علمى

  
  دندانپزشکی ترميمی ايرانمتخصصين عضو انجمن 

  
  

  و عناوين جوايز
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  ١٣٨٩ترميمی در سال  دندانپزشکیرتبه اول آزمون بورد تخصصی.  
  ١٣٧٩دندانپزشکی عمومی  در سال رتبه سوم فارغ التحصيلی. 
  

  
  پايان يافتهطرحھاى تحقيقاتى 

اسامي   ائهتاريخ ار  عنوان طرح پژوھشي رديف
ھمكاران به 

ترتيب اولويت 
شامل نام (

  )متقاضي

سمت در 
ارتباط با 
فعاليت 

مجري و (
  )ھمكار

مدرك (ملاحظات
تائيد كننده 
مربوطه و 
مستندات ضميمه 

  .)گردد
  

  
١  

  
  
  
  
  
  
٢  
  

اعتبار سنجی، ) ملی(پروژه کشوری
داده کاوی و تحليل داده ھای مربوط 
به سامانه ملی مادر و نوزاد ايران 

  )ايمان(
  
  

مقايسه ميزان ازاد سازی مونومرھا 
  از گيومر در اثرسفيد کردن 

  

٣٠/٤/٩٥  
  
  
  
  
  
  
٢٣/٨/٩٠  

  کيوان مير نيا
سويل حکيمی 
فاطمه پورنقی 

  اذر
  
  
  

فاطمه پورنقی 
  اذر

سودابه 
  کيميايی

  لاله شادروان

  
ھمکار 
  اصلی
  
  
  
  
  مجری

  

٣  
  
  

مقايسه ميزان تغييرات و پايداری 
طحی در چھار رنگی و خصوصيات س

روش مختلف سقيد کردن بر روی 
  کامپوزيت دندانی

٩٢/٢/١٦  
  

فاطمه پورنقی 
  اذر 

سودابه 
  کيميايی
  اسيه دادگر

    مجری 

ارزيابی افزايش درجه حرارت پالپی و   ٤
ريز سختی مينا در در چھار روش 

  مختلف سقيد کردن

فاطمه پورنقی   ٩٢/١٠/٧
  اذر

سودابه 
  کيميايی

مرضيه پرتو 
  قراملکی

    مجری

تاثير نوع و روشھای جايگزينی   ٥
کامپوزيت بر روی تفاوت رنگی در 

 Vلبه ھای ترميم ھای کلاس

فاطمه پورنقی   ٩٣/١/٢٠
  اذر 

سودابه 
  کيميايی

وقار خادمی 
  راد

    مجری

اثر چھار روش مختلف سفيد کردن ب   ٦
نفوذ پراکسيد ھيدروژن در اتاقک 

  پالپی

فاطمه پورنقی   ٩٤/٦/١
  اذر 

سودابه 
  يميايیک

مھرناز 
  مطيعی

  مجری
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ارزيابی موفقيت کلينيکی ترميمھای   ٧
با استفاده از کامپوزيت   ٢کلاس 

سايلوران بيس و متاکريلات بيس 
  دندانھای پرمولر در فک بالا و پايين

فاطمه پورنقی   ٩٤/١/٢٠
  اذر 

سودابه 
  کيميايی

 گيتا اسماعيلی

    مجری

تاثير سيستم دستگاه لايت کيور بر   ٨
ه تبديل و ثبات رنگی و ريز درج

سختی سطحی سه نوع کامپوزيت 
  بالک فيل 

فاطمه پورنقی   ٩٦/٧/١٧
  اذر

پرنينان 
عليزاده 
  اسکويی

مھسا وطن 
  پور

    مجری

اثر رنگھای مختلف سمان رزينی بر   ٩
رنگ نھايی ونير ھای سراميکی 

مولتی لاير زيرکونيايی با ضخامتھای 
  مختلف در نواحی سه گانه دندانی

فاطمه پورنقی   ٩٦/٩/٢٠
  اذر

مھدی عابد 
  کھنمويی
رضا 
  خسروانی

    مجری

اثر سه روش پروفيلاکسی يز نشت   ١٠
حفرات کلاس پنج ترميم شده با 

  کامپوزيت ميکرو فيلد 

سودابه   ٩١/٣/١
  کيميايی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکا 
  اصلی

  

ارزش تشخيصی توموگرافی   ١١
کامپيوتری مخروطی در طول پرکردگی 

ريشه در مقايسه با راديو گرافی کانال 
  ديجيتال 

فاطمه پورنقی   ٩١/١٢/٢
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

بررسی ارزش تشخيصی ليزر   ١٢
فلورسنسبه ھمراه رنگ اميزی متيلن 
بلودر ارزيابی ميزان تطابق لبه ای 

  ترميمھای کلاس پنج 

سھند ريخته   ٩٢/١/١٨
  گران
  

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

ختلاط با پروپيلن گليکول بر تاثير ا  ١٣
به عاج  MTAاستحکام باند فشاری 

  داخل ريشه

علی سالم   ٩٢/٥/٢٦
  ميلانی

فاطمه پورنقی 
  اذر

ھمکار 
  اصلی 

  

مقايسه استحکام باند برشی دو نوع   ١٤
کامپوزيتبه پرسلن با استفاده از دو 
نوع اذھزيو متاکريلات و سايلوران 

  بيس

پرنيان   ٩٢/٩/١٩
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

تاثير اختلاط با پروپيلن گليکول بر ريز   ١٥
 MTAسختی 

علی سالم   ٩٣/١/٢٦
  ميلانی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

    ھمکار 
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اثر حرارت قبل از پليمريزاسيون   ١٦
نوری کامپوزيتھای کامپوزيتھای با 

بيس سايلوران بر شکل گيری درز لبه 
  ای ترميمھای کلاس پنج

پرنيان   ٩٣/٣/٢٥
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

محمد 
اسماعيل 
  ابراھيمی
  مريم سعادت

ھمکار 
  اصلی 

  

اتاثير نوع ماده ترميم موقت بر بر   ١٧
  استحکام شکست دندانھای پرمولر 

فاطمه پورنقی   ٩٣/٣/٣١
  اذر 

ھمکار 
  اصلی

  

مقايسه استحکام باند برشی تعمير   ١٨
به دنبال کامپوزيت با بيس سايلوران 

تحمل شرايط اجينگ و اماده سازی 
 ,YSGGسطح با ليزرھای 

Nd:YAG,co2 

پرنيان   ٩٣/٦/٢
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی

  

تاثير اختلاط با پروپيلن گليکول بر   ١٩
 MTAاستحکام خمشی 

علی سالم   ٩٤/١/١١
  ميلانی 

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

 MTAکام باند فشاری مقايسه استح  ٢٠
مخلوط شده به زوش استاندارد و 

  روش مطب

علی سالم   ٩٤/٢/١٥
  ميلانی 

فاطمه پورنقی 
  اذر

ھمکار 
  اصلی 

  

تاثير دو روش پروفيلاکسی بر درز لبه   ٢١
ای حفرات کلاس پنج ترميم شده با 

  گلاس اينومر 

سودابه  ٩٣/١٠/٢٢
  کيميايی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی

  

  preheatingر تکرار دفعات تاثي  ٢٢
کامپوزيتھای با بيس دی متاکريلات و 
سايلوران بر درز لبه ای ترميمھای 

  کلاس پنج 

پرنيان   ٩٤/٨/٩
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر

فرشته ناصر 
  علوی  

ھمکار 
  اصلی 

  

تعيين استحکام باند کامپوزيت به عاج   ٢٣
  الوده شده با سيلر ھای اندو

 مھدی  ٩٥/٢/٥
  دانشپوی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

بررسی ميزان پاسخ دھی اينترنال   ٢٤

 ١٠بليچينگ با کاربامايد پراکسايد 

نوع  ٣به تغيير رنگ حاصل از %

  سيلر دندانپزشکی  

مھدی   ٩٥/٤/٨
  دانشپوی 

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 
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تاثير افزودن نانو ذرات زينک اکسايد   ٢٥

پاتيت بر استحکام و ھيدروکسی ا

  سفيد MTAفشاری 

مھسا   ٩٦/٥/٢٣
اسکندری 

  نژاد
فاطمه پورنقی 

  اذر 
فروزا رضوان 

ھمکار 
  اصلی 

  

تاثير الودگی با ماده ھموستاتيک با   ٢٦

کلريد الومينيوم بر درز لبه ای 

  ترميمھای کلاس پنج گيومری 

سودابه   ٩٥/٤/١٣
  کيميايی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

  مھديه ببری

ھمکار 
  لی اص

  

اثر اماده سازی سطحی با ليزرھای   ٢٧

YSGG Nd:YAG  بر استحکام

باند تعمير پرسلن ليتيم دی سيليکات با 

  کامپوزيت سايلوران

محمد  ٩٣/١١/١٥
اسماعيل 
  ابراھيمی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

رضوان 
  نصيری

ھمکار 
  اصلی 

  

تاثير اسکوربات سديم و باندينگ   ٢٨

نده تاخيری بر قدرت  دو سيستم چسبان

  در مينای سفيد شده 

مھدی عابد   ٩٢/٢/١٦
  کھنمويی

فاطمه پورنقی 
  اذر

محمد علی 
  ترکانی 

ھمکارا 
  صلی 

  

بررسی تاثير افزودن پارتيکلھای   ٢٩

اکسيد تيتانيوم بر خصوصيات فيزيکی 

MTA  سفيد  

فاطمه پورنقی   ٩٢/٢/٩
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

مقايسه استحکام کششی ترميمھای   ٣٠

فرات کلاس سه کامپوزيتی دح

دندانھای قدامی شيريبا روشھای اماده 

  سازی مختلف

ليلا عرفان   ٩٣/٢/١٧
  پرست 

ناصر امين 
  ابادی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

  منيره حقی 

ھمکار 
  اصلی 

  

تاثير کاربرد کازيين فسفو پپتيد   ٣١

امورفوس کلسيم فسفات را ليزر 

Nd:YAG   بر  ميزان ريز سختی

  ضايعات سفيد مصنوعی در 

ناصر امين   ٩٢/١٠/٧
  ابادی 

فاطمه پورنقی 
  اذر 

  سميه انوش 

ھمکار 
  اصلی

  

تاثير ضريب شکستوضريب نفوذ   ٣٢

رزينھا بر توانايی پوشش رنگی و 

انتقال رنگی ضايعات سفيد درمان شده 

  با روش نفوذ رزين 

فاطمه پورنقی   ٩٥/٤/١٣
  اذر 

سودابه 
  کيميايی

  سھيلا کريمی

    مجری
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از ليزر فلورسنسن ارزيابی استفاده   ٣٣

ھمراه با رنگ متيلن بلو در تشخيص 

  ترکھای مينايی

سھند ريخته   ٩١/٤/٢٤
  گران 

فاطمه پورنقی 
  اذر 

ھمکار 
  اصلی 

  

مقايسه سه روش پاکسازی مختلف بر   ٣٤

استحکام باند رزين چسباننده سلف اچ 

  به عاج الوده با کلريد الومينيوم 

سودابه   ٩١/١/٢٨
  کيميايی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

نرمين محمدی 

ھمکار 
  اصلی 

  

اثر اماده سازی سطح با سه نوع ليزر   ٣٥

بر استحکام باند برشی کامپوزيت با 

  بيس سايلوران

پرنيان   ٩١/٤/٢٤
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر 

  سارا قليزاده

ھمکار 
  اصلی 

  

اثر دمای سمان رزينی  قبل از اختلاط   ٣٦

فايبر پست   push outبر استحکام 

  به عاج داخل کانال 

پرنيان   ٩٠/٨/٢٣
عليزاده 
  اسکويی

فاطمه پورنقی 
  اذر

احمد 
  نورالعيونی 

ھمکار 
  اصلی 

  

٣٧   
فراوانی سايش دندانی در نوازندگان 

١٣٩٦سازھای بادی درتبريز در سال 
  

مھدی   ٩٦/٦/٢٩
  دانشپوی 

مھران فرج 
  اللھی

استاد 
  مشاور

  

٣٨   
 بررسی اثر استفاده از کامپوزيت ھای

Bulkfill  نوریگلاس آينومر و (و (
بر استحکام شکست دندان ھای 

تضعيف شده در اثر درمان ھای ريشه 
 شده

سھند ريخته   ٩٥/٣/٢٣
  گران

فاطمه پورنقی 
  اذر

امير رضا 
  مجيدی

استاد 
  مشاور 

  

يفيت وضعيت آموزشي دانشكده ارتقا ك  ٣٩
دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

١٣٩٣-تبريز با رويكرد اقدام پژوھشي
٩۴ 
 

فاطمه پورنقی   ٩٥/٣/٢٣
  اذر

 صابر اعظمی 

استاد 
  راھنما 

  

با  MTAبررسی تاثير مخلوط کردن   ٤٠
کلرھگزيدين گلوکونات بر 

 ٩٤  MTAخصوصيات کلی 
 

 محمد سميعی  ٩٤/١٠/١٠
 فاطمه پورنقی

  اذر

ھمکار 
  اصلی

  

بررسی روش ھای مخلوط   ٤١
و تاثير اين روش ھا بر MTA  کردن

  MTA خصوصيات فيزيکی

 محمد سميعی  ٩٤/١١/١٢
سکينه حاج 
  ابراھيمی

فاطمه پورنقی 
  اذر

ھمکار 
  اصلی
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با MTA  بررسی تاثير مخلوط کردن  ٤٢
کلرھگزيدين گلوکونات بر 

  MTA خصوصيات کلی

سکينه حاج   ٩٥/٢/٣
  میابراھي

  محمد سميعی
پورنقی  هفاطم

  اذر

ھمکار 
  اصلی 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان پاياننامه ھای دفاع شده 
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مقايسه تاثير مينرال تری 
اکسيد اگريگيت، سمان غنی 

شده کلسيمی، بيودنتينو کلسيم 
ھيدروکسايد بر تمايز 

ادنتوبلاستيک ،پاسخ التھابی 
و پتانسيل رگزايی سلولھای 

 پالپ دندانی انسان

بھمن        *    ١
٩٩ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، ھاله 

وليزاده،پوران 
کريمی،محمد 
رضا سليمی 

  موحد

راھنمای 
 اول

و گيرنده ويتامين  Dنقش ويتامين 
D در بيماری ليکن پلان دھانی :

     مند و متاآناليز مطالعه مرور نظام

مھر        *    ١
٩٩  

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

پورنقی  فاطمه
آذر ، پريا 
مطھری ، 

عارفه راثی 
  وايقان 

راھنمای 
  دوم 

نقش آموزش کارگاھی 
درکيفيت انتخاب رنگ دندان 

توسط دانشجويان سال آخر 
دانشکده ی دندانپزشکی 
-٩٨تبريز در سال تحصيلی 

١٣٩٧  

شھر       *    ١
يور
٩٩  

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

الميرا جعفري 
، نويمي پور

فاطمه پورنقی 
ذر، سروين آ

  خلفازاده

  مشاور 

تأثير ضخامت لايه ھای 
عاجی و مينايی در دو نوع 
رزين کامپوزيت نانوھيبريد 

بر تطابق رنگ کامپوزيت و 
سراميکھای دندانی ليتيوم دی 

  سيليکات

تير      *     ١
٩٩ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

الميرا جعفري 
، نويمي پور
 یفاطمه پورنق

مھدی عابد آذر، 
الميرا ی، کھنموي
  ساعتی

 مشاور 

بررسی ميزان رضايت بيماران از 
 -مھارت ھای ارتباطی دندانپزشک

بيمار دستياران در بخش ھای 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

     پزشکی تبريز

دانشکده   ٩٨       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، سعيده 

غفاری فر ، 
پرنيان عليزاده 
اسکويی،علی 

  مانی نري

  راھنما

بررسی وضعيت انگيزشی و 
ارتباط آن با فرسودگی تحصيلی 
در دانشجويان سال آخر دانشکده 

دندانپزشکی تبريز در سال 
     ٩٦-٩٧تحصيلی 

دانشکده   ٩٧       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
  آذر،

پرنيان عليزاده 
اسکويی، سبا 

  شامخی

  راھنما

اثر رنگ ھای مختلف سمان 
ی بر رنگ نھايی ونيرھای رزين

سراميکی مولتی لاير زيرکونيايی 
با ضخامت ھای متفاوت درنواحی 

     سه گانه دندانی

تير       *     ١
٩٧  

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، مھدی عابد 

کھنمويی، 
سودابه کيميايی 

، سيد رضا 
  خسروانی

  راھنما

بررسی پايداری حرارتی و 
ر ميزان خروج منوم

کامپوزيتھای بالک فيل کيور 
شده در فواصل مختلف از 

دستگاه لايت کيور يک روز 
 بعد از پليمريزاسيون

بھمن       *    ١
٩٧ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

الميرا جعفري 
 ،نويمي پور
 یفاطمه پورنق

سجاد کشی  آذر،
صبا  پور،

ندروند 
  مياندوآب

 مشاور

تاثير نوع سيستم لايت کيور بر 
جه تبديل، ثبات رنگی و ميزان در

ريز سختی سطحی در انواع 
    Bulk Fillکامپوزيت ھای 

اسفند       *    ١
٩٦ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر ، پرنيان 

عليزاده 
اسکويی، مھسا 

  وطن پور

 راھنما
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تأثير ضريب شکست و ضريب 
نفوذ رزين ھا بر توانايی پوشش و 

) Color Shifting(انتقال رنگی
لکه ھای سفيد مينايی درمان شده 

 Resin(به روش نفوذ رزين
Infiltration(    

خرداد       *    ١
٩٦ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

  

فاطمه پورنقی 
آذر،سودابه 

کيميايی،سھيلا 
  کريمی

 راھنما

بررسی پايداری حرارتی و 
ميزان خروج منومر 

کامپوزيتھای بالک فيل کيور 
 شده در فواصل مختلف از

دستگاه لايت کيور يک روز 
 بعد از پليمريزاسيون

بھمن       *    ١
٩٧ 

دانشکده 
دندانپزش
  کی تبريز

الميرا جعفري 
 ،نويمي پور
 یفاطمه پورنق

سجاد کشی  آذر،
صبا  پور،

ندروند 
  مياندوآب

 مشاور

 تاثير تکراردفعات
preheating   کامپوزيتھای

با بيس دی متاکريلات و 
سايلوران بر درز لبه ای 

 ترميم ھای کلاس پنج

تير      *     ١
٩٥ 

دانشکده 
دندانپزش
 کی تبريز

 زادهيعل انيپرن
فاطمه  ،يیاسکو
 آذر، یپورنق

الميرا جعفري 
 ،نويمي پور

سيده فرشته 
  ناصر علوی

 مشاور

اثر چھار روش مختلف سفيد کردن 
دندان بر نفوذ پراکسيد ھيدروژن 

    در اتاقک پالپی

تير       *    ١
٩٤ 

دانشکده 
دانپزشدن

 کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، سودابه 

کيميايی، 
  مھرناز مطيعی

 راھنما

تاثير نوع و روش ھای جايگذاری 
رزين کامپوزيت بر روی تفاوت 

در لبه ) color shifting( رنگی 
    Vترميم ھای کلاس 

اسفند       *    ١
٩٤ 

دانشکده 
دندانپزش
 کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، سودابه 
ر کيميايی، وقا
  خادمی راد

 راھنما

ارتقا كيفيت وضعيت آموزشي 
دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم 

پزشكي تبريز با رويكرد اقدام 
    ٩۴-١٣٩٣پژوھشي

اسفند       *    ١
٩٤ 

دانشکده 
دندانپزش
 کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، صابر 

اعظمی آغداش، 
 رحيم جوانبخت 

 راھنما

ارزيابی افزايش درجه حرارت 
الپی و ميزان تغييرات اتاقک پ

ريزسختی سطح مينا دراثر چھار 
 دندان روش مختلف سفيد کردن

مرداد       *    ١
٩٣ 

دانشکده 
دندانپزش
 کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر، سودابه 

کيميايی مرضيه 
  پرتو قراملکی

 راھنما

مقايسه ميزان تغييرات رنگ 
،پايداری رنگی و خصوصيات 
سطحی کامپوزيت در اثرچھار 

 متفاوتروش 

مرداد       *    ١
٩٢   

دانشکده 
دندانپزش
 کی تبريز

فاطمه پورنقی 
  آذر

  سودابه کيميايی
  آسيه دادگر

 راھنما

مقايسه ی ميزان آزاد سازی 
منومرھا از گيومر در اثر سفيد 

کردن شيميايی دندانھا با دو روش 
 خانگی و در مطب

  
١  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 

*     
  
  
  
  
 

دانشکده  ٩٢ 
دندانپزش
 کی تبريز

  
فاطمه پورنقی 

آذر ،سودابه 
کيميايی، لاله 

 شادروان
 راھنما
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بررسی ارتباط عفونت ھليکوباکتر 
پيلوری و بيماری ليکن پلان 

    مرور نظام مند: دھانی

دانشکده   ٩٩       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

پريا مطھری 
،فاطمه پورنقی 
آذر، مرتضی 
قوجازاده،پويا 

  عليزاده 

  مشاور

م ژن ارتباط  پلی مورفيس
و ) A/T ٨٧٤(+اينترفرون گاما 

: استعداد ابتلا به ليکن پلان دھانی 
      مرور نظام مند و متاآناليز

دانشکده   ٩٩       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

فاطمه پورنقی 
آذر پريسا 
  رسولی

  مشاور 

ارتباط  ماده ی ترميمی آمالگام با 
بيماری ھای نورودژنراتيو آلزايمر 

مرور :  و مالتيپل اسکلروزيس
      نظام مند و متاآناليز

دانشکده   ٩٩       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

علی تقوی 
زنوز، سولماز 

پور زارع، 
فاطمه پورنقی 

آذر، زھرا 
  مولايی

  مشاور 

در  ki-67بررسی ميزان بيان 
: کيست ھا و تومورھای ادنتوژنيک

      مرور نظام مند

دانشکده   ٩٩       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

کوه مريم 
سلطانی ، فاطمه 

پورنقی آذر ، 
ماِده وکيلی ، 

مھناز جبار زاده 

  مشاور

مقايسه سطح سرمی و بزاقی 
در افراد مبتلا به  ٤اينترلوکين 

: ليکن پلان دھانی و افراد سالم
  مطالعه مرور نظام مند و متاآناليز

دانشکده   ٩٩       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

سولماز پور 
زارع، پريا 
مطھری ، 

اطمه پورنقی ف
آذر،مرتضی 

 اکبر زاذه اھری 

  مشاور

تاثير افزودن نانوذرات زينک 
اکسايد و ھيدروکسی آپاتيت بر 

 Whiteاستحکام فشاری 
Mineral Trioxide 

Aggregate      

دانشکده   ٩٦       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

مھسا اسکندری 
نژاد ، فاطمه 
پورنقی آذر ، 

فروزان 
  رضوان 

  مشاور 

سايش دندانی در  فراوانی
نوازندگان سازھای بادی درتبريز 

      ١٣٩٦در سال 

دانشکده   ٩٦       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

مھدی 
دانشپوی،فاطمه 

پورنقی 
آذر،مھران فرج 

  اللھی

  مشاور 

بررسی تاثير آلودگی با ماده 
ھموستاتيک کلريد آلومينيوم بر 

درز لبه ای ترميم ھای کلاس پنج 
   گيومری

دانشکده   ٩٥       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

سودابه 
کيميايی،فاطمه 
پورنقی آذر ، 
مھديه ببری 

  بناب 

  مشاور

تعيين استحکام باند کامپوزيت  
رزين به عاج تاجی آلوده شده با 

   سيلرھای اندودنتيک

دانشکده   ٩٥       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

مھدی دانشپوی، 
فاطمه پورنقی 

آذر، پريا 
  عطاپور

  مشاور 

 internalسی اثر برر
bleaching  با کاربامايد پراکسايد

 ٣بر تغيير رنگ حاصل از % ١٠
      نوع سيلر رايج اندودنتيک

دانشکده   ٩٥       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

مھدی 
دانشپوی،فاطمه 

پورنقی آذر، 
  فرزاد نوری

  مشاور
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بررسی اثر استفاده از کامپوزيت 
گلاس آينومر (و  Bulkfillھای 
استحکام شکست دندان بر ) نوری

ھای تضعيف شده در اثر درمان 
      ھای ريشه شده

دانشکده   ٩٥       *    ١
دندانپزش
  کی تبريز

سھند ريخته 
گران، فاطمه 
پورنقی آذر، 

امير رضا 
  مجيدی

  مشاور

اثر آماده سازی سطحی با ليزرھا 
Nd      

دانشکده   ٩٤     *      ١
دندانپزش
  کی تبريز

محمد اسماعيل 
ابراھ
يمی 
طم،فا
ه 

پورنق
ی آذر 
،رضو

ان 
نصير

  ی

  مشاور 

اثر حرارت قبل از 
پليمريزاسيون نوری 

کامپوزيتھای کامپوزيتھای با 
بيس سايلوران بر شکل 

گيری درز لبه ای ترميمھای 
  کلاس پنج

دانشکده   ٩٣            ١
دندانپزش
  کی تبريز

پرنيان عليزاده 
اسکو
يی، 

فاطمه 
پورنق

ی آذر 
، مريم 
سعاد
  ت

  مشاور 


